
В заявке описано выжженное огнеупорное керамическое изделие, а также смесь, из которой его можно 

изготовлять. В смеси для изготовления подобного огнеупорного изделия и в готовом выжженном керамическом 

изделии используются шпинели, которые состоят из MgO и Аl2О3. 

 


