
Кришка для упаковок, яка містить індикатор цілісності упаковки. Кришка включає 

двошаровий матеріал, який містить внутрішній плівковий шар і зовнішній плівковий шар, які 

утворюють верх ємкості. Зовнішній плівковий шар містить закриваючу панель, яка повністю 

покриває першу панель і покриває другу панель внутрішнього плівкового шару. Закриваюча 

панель постійно з'єднана з першою панеллю і звільнювано з'єднана з частиною внутрішнього 

плівкового шару по периметру першої панелі для утворення отвору у верху, коли закриваюча 

панель зі з'єднаною першою панеллю ділянкою відшаровується від верху. Закриваюча 

панель повторно ущільнюється на верху для ущільнення отвору, коли закриваюча панель 

повертається на верх. Індикатор цілісності упаковки містить другу панель внутрішнього 

шару, яка відділяється від закриваючої панелі для вказування на те, що ємність була 

попередньо відкрита. 


