
Спосіб впорскування защільнювального гелю у порожнину виробу для формування заданої 

конструкції, визначеної защільювальним гелем в локальній ділянці порожнини включає 

етапи: створення формувального інструменту, що має вставну конструкцію, яка відповідає 

заданій конструкції; охоплення локальної ділянки порожнини формувальним інструментом і 

впорскування защільнювального гелю у формувальний інструмент; зняття формувального 

інструменту після охолодження та затвердіння защільнювального гелю, в результаті чого в 

локальній дільниці порожнини утворюється задана конструкція, визначена защільнювальним 

гелем. 

 


