
Спосіб осадження металевих відходів характеризується тим, що металевий 

відхід, який містить одну або більше розчинених солей металів, змішують із 

сполукою бору та pH, корегують до величини, при якій відбувається осадження 

у присутності ядер осадження, необхідних для утворення боратів металів.  
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