
Полива, що містить SiO2, Аl2О3,  В2О3,  MgO,  ТіО2, яка відрізняється тим, що вона
додатково містить СаО та ZnO при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

SiO2   38,0-47,0
Аl2О3 8,0-16,0
В2О3  14,0-16,0
MgO  6,0-10,5
 TіО2  3,5-10,5
 СаО  4,5-10,5
 ZnO  4,0-10,5.


