
Состав абразивной композиции из отходов металлургической промышленности для изготовления 
инструмента, который содержит абразив, отвердитель диметиланилина и связующее, которое является 
смесью полимера – бисерного полиметилметакрилата с мономером – жидким метилметакрилатом. В 
качестве абразива используют абразивную композицию на основе отходов металлургической 
промышленности – шлака мелкозернистого с добранной зернистостью 45-35 мкм. 


