
Епоксикомпозитне покриття містить шпаклювальний і поверхневий шари, які складаються з епоксидної діанової 
смоли, отверджувача та неорганічного наповнювача. Шпаклювальний шар як неорганічний наповнювач містить 
коричневий шлам, а поверхневий шар як неорганічний наповнювач містить оксид міді та газову сажу. 


