
Броневая панель содержит керамические пластины, основу из слоистого композиционного пластика и внешний 
слой из пропитанной полимерным связующим ткани. Керамические пластины боковыми сторонами стыкуются с 
основой через вспененную прослойку соединяющего их вещества на основе эластомеров, а боковые стороны 
стыкуются друг с другом без зазоров или с зазорами, которые не превышают 0,25 мм. 


