
Поддон для формирования блоков, например, из пористых бетонов, включает поддон из пластического гибкого 
материала, например из резины. Поддон оборудован внутренними металлическими вставками, выполненными из 
листового проката, который по внешней поверхности и форме повторяет внутреннюю форму резинового 
поддона, а высота вставок выполнена с разной высотой, причем высота наиболее низкой вставки выполнена 
равной внутреннему углублению поддона. 


