
Изобретение относится к области пластичных смазок. Смазка содержит нефтяное масло и литиево-калиевое 

мыло стеариновой кислоты, кислот касторового масла и канифоли, фенил--нафтиламин или обработанный 
борной кислотой продукт конденсации 2,6-дитретбутилфенола и алкилфенолов с формальдегидом и 
аммиаком, диалкилдитиофосфат цинка и политетрафторэтилен. 

 


