
1. Способ декоративной отделки строительных конструкций, предусматривающий подготов-
ку поверхности и поочередное нанесение на нее грунта, подготовительного слоя и
мелкозернистого материала, отличающийся тем, что в качестве мелкозернистого материала
используют свето-прозрачные гладкие полимерные шарики диаметром не более 3 мм, при
этом их наносят сплошным слоем, сушат и дополнительно наносят декоративный раствор с
последующей затиркой его в полусыром состоянии и сушкой.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве декоративного раствора используют
смесь, содержащую белый цемент, клей КМЦ, водо-эмульсионную краску, клей ПВА и песок
речной при соотношении указанных компонентов 1:1:2:2:4.


