
Конвейерная лента, включающая пластины из эластичного материала, армированные отрезками
стеклянных волокон, соединенные между собой посредством прослоек из эластичного
материала, отличающаяся тем, что прослойки оснащены равномерно размещенными в их
объеме отрезками стеклянных волокон, причем концентрация волокна в прослойках не
превышает 75 процентов концентрации в пластинах.


