
Клейова мастика, що містить бутадієнстирольний латекс, крейду та загусник, яка відрізняється тим, що
як загусник вона містить суміш гліцерину та дифенілгуанідину з рідким склом в співвідношенні 0,25 : 0,15 : 100,
причому вказана мастика містить компоненти у наступному співвідношенні, мас.ч.:

Бутадієнстирольний латекс 10 - 90
Крейда 150 - 200
Суміш гліцерину, дифенілгуанідину
з рідким склом у співвідношенні
0,25 : 0,15 : 100 10 - 90


