
Сплав "Пластокрист-08" для изготовления зубных протезов на основе кобальта, хрома,
никеля, марганца, кремния, алюминия, отличающийся тем, что он дополнительно содержит
железо, углерод, титан при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Кобальт 30,0 - 32,0
Железо 26,4 - 32,9
Хром 20,0 - 22,0
Никель 17,0 - 19,0
Марганец 0,01 - 0,05
Углерод 0,05 - 0,4
Алюминий 0,01 - 0,05
Кремний Не более 0,05
Титан Не более 0,05


