
Чавун для молольних тіл,  що містить вуглець,  кремній,  марганець,  бор,  титан і залізо,  який
відрізняється тим, що містить вказані компоненти при такому їх співвідношенні, мас.%:

Вуглець 3,8 - 4,0
Кремній 0,8 - 1,6
Марганець 1,4 - 2,0
Бор 0,03 - 0,17
Титан 0,09 - 0,21
Залізо Решта


