
Композиционный материал для защитной одежды состоит из внутреннего слоя, 
выполненного из стеклоткани, пропитанной раствором термостойкого полимера, и 
соединенного с ним слоя в виде полиамидной или полиэтилентерефталатной пленки, с 
внешней стороны которой напылен теплоотражающий слой алюминия. 


