
Композиційний матеріал для захисного одягу складається з внутрішнього шару, виготовленого з
склотканини, просоченої розчином термостійкого полімеру, і з’єднаного з ним шару у вигляді поліамідної
або поліетилентерефталатної плівки, з зовнішньої сторони якої напилений тепловідбивний шар алюмінію.


