
Заявленный способ изготовления облицовочного покрытия включает следующие шаги: смешивание 
стабилизатора с зернистым материалом, введение зернистого материала в приемный элемент с 
образованием формованного изделия, соединение, по крайней мере, одного поверхностного слоя 
формованного изделия с несущим слоем, изъятие композита из поверхностного слоя и несущего 
слоя. Заявленное облицовочное покрытие применяют для покрытия потолков, стен, полов, дверей, 
крыш, мебели, прежде всего столешниц. 
 


