
Винахід відноситься до способу виготовлення облицювального покриття (1), який включає в 

себе наступні кроки: змішування стабілізатора із зернистим матеріалом (2), введення 

зернистого матеріалу (2) у приймальний елемент (3) з утворенням формованого виробу (4), 

з'єднання принаймні одного поверхневого шару (9) формованого виробу (4) з несучим шаром 

(10), вилучення композиту з поверхневого шару (9) і несучого шару (10), при цьому 

одержують облицювальне покриття (1). Крім цього, винахід відноситься до облицювального 

покриття, виготовленому способом відповідно до винаходу, а також до його використання як 

покриття стель, стін, підлог, дверей, дахів і/або стільниць. 


