
Способ обработки кожаного полуфабриката путем додубливания и наполнения  с использованием  минерального 
наполнителя  бентонита, активированного диспергатором в водной среде, в которой   как диспергатор 
используют соль органической кислоты, преимущественно, формиат натрия в количестве 10...15% от массы 
бентонита. 

 


