
Устройство для обработки поверхности жидкого металла при получении слитка содержит изложницу для 

жидкого металла и средство оптимизации температуры прибыльной части слитка, которое выполнено в виде 

установленного над изложницей дозатора периодического действия с размещенной в нем экзотермической 

смесью алюминия и железной окалины (термит). 

 

 


