
Способ создания прозрачной голографии, который заключается в прижимании и снятии материала-носителя 
голографических объектов запечатываемой поверхности, причем на запечатанную поверхность наносится 
фотополимеризационная композиция, которая облучается ультрафиолетовым светом, после чего на эту 
поверхность накладывается и прижимается материал-носитель голографических объектов, который облучается 
ультрафиолетовым светом в зоне контакта. 
 


